Moznosti aplikacie ETICS s EPS v obvodovych stenach novostavieb
a pri dodato¢nom zatepleni stavieb projektovanych po roku 2000
v zmysle novely STN 92 0201-2:2017




Zateplovanie stavieb z hladiska protipoZiarnej bezpecnosti
je zohladnené v poziadavkach na stavebné konstrukcie vo vy-
hlaske MV SR €. 94/2004, ktorou sa ustanovuju technické pozia-
davky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani
stavieb v zneni neskorsich predpisov (Uplné znenie s novela-
mi €. 307/2007 Z.z. a €. 225/2012 Z.z.), najma v STN 92 0201-2
PoZiarna bezpecnost stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Stavebné
konstrukcie.

Pre nové stavby sa poziadavky na zateplovanie nestanovuju
samostatne ako u dodato¢ného zateplenia, ale sic¢asne v ram-
ci komplexného rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby. Pri
rieSeni protipoziarnej bezpecnosti novostavieb sa posudzuju
stavebné konstrukcie - aj obvodové steny z pohladu uréenia
druhu konstrukéného prvku a konstrukéného celku. Stavebné
vyrobky a ich komponenty, ktoré sa pridavaju na konstruk-
¢né prvky, tvoria ich povrchovu Upravu. Povrchova uprava
sa nezohladiuje pri zatriedovani konstrukéného prvku.
Z uvedeného vyplyva, ze ETICS povazujeme za povrchovu
upravu.

Zmeny, ktoré boli prijaté v rdmci normotvornej ¢innosti pre
oblast pouzitia ETICS su délezité najma tym, Ze sa zmenila defi-
nicia konstrukéného prvku (STN 92 0201-2:2017 Cl. 2, bod 2.5).



Uplatnenie vonkajsich tepelnoizolac¢nych kontaktnych sys-
témov (ETICS) upravuje technicka norma v pouziti poziarnych
pasov, ktoré su sucastou obvodového plasta.

V roku 2017 bola prijata novela STN 92 0201-2:2017 Po-
Ziarna bezpe¢nost stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Cast 2: Sta-
vebné konstrukcie. Tato novela zmenila definiciu konstruk-
¢ného prvku, ¢o su vlastne stavebné konstrukcie s pozadova-
nymi vlastnostami v podmienkach poziaru. Tymto sa zmenili
moznosti pouzitia expandovaného polystyrénu (EPS) aj v po-
Ziarnych pasoch a v stavbe ako celku.

Poziarny pas je Cast obvodovej steny, ktord brani Sireniu
poziaru vo zvislom alebo vodorovhom smere do vedlajSieho
poziarneho Useku. PoZiarne pdasy su konstrukénymi prvkami
druhu D1 s vonkajSou povrchovou upravou s indexom Sire-
nia plamena is = 0 a musia sa stykat s poziarnou stenou alebo
s poziarnym stropom.

Pouzitie ETICS s EPS okrem inych poziadaviek ovplyviiuje
poziarna vyska stavby, ktora je zadefinovana ako vyska nad-
zemnej Casti stavby alebo podzemnej ¢asti stavby, merana od
podlahy prvého nadzemného poziarneho podlazZia po podla-
hu posledného poziarneho podlazia (STN 92 0201-2:2017 Cl. 2,
bod 2.2).
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Poziarna vyska stavby Tepelnoizolacny Trieda reakcie

h (m) material na ohen najmenej
0* EPS celoplosne** B-s1,d0
O<h=<12m EPS celoplo3ne** B-s1,d0
12m<h=<22,5m EPS s poziarnymi pasmi EPS:B -1, dO

PP: konstrukény prvok druhu D1

h>225m MW celoplosne A2 -s1,d0

Legenda:

* napr. rodinné domy a okrem pripadov uvedenych v STN 92 0201-2:2017 Cl. 5, bod 5.5.5
** okrem pripadov uvedenych v STN 92 0201-2:2017 Cl. 5, bod 5.5.5
MW — mineralna vina

EPS - expandovany polystyrén
PP - poziarny pas, (sucastou PP méze byt aj ETICS s EPS, ak sa preukaze, ze ide o konstrukény prvok druhu D1)
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Legenda (uvazovana konstrukéna vyska podlazia budovy je 2,8 m):
[] trieda reakcie na oheri systému najmenej B - s1, d0 7] trieda reakcie na oheri systému najmenej A2 -s1,d0

B poziarny pas z konstrukéného prvku druhu D1 B nenasiakava tepelnd izolacia
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Variant ETICS Naklady Rozdiel

s rovnakou izola¢nou schopnostou na zhotovenie
ETICS (€ bez DPH)
e ETICS s EPS \,=0,038 W/(m.K), 200 mm=* 4277 - -
D/\ Q\ ETICS s EPS A,=0,031 W/(m.K), 160 mm=** 4312 +35 +1
| R | ETICS s MW A_=0,036 W/(m.K), 190 mm 5543 +1266  +30

I0KNO FASADA OKNO FASADA OKNO
1.80 mp? 26.10 m? 3.15 DVERE [|24.80 m7|_ ||3.15nf

4.00m?
+0.000

T — | 20600 | —T——— | Porovnanie hmotnosti Objemova Celkova
tepelnej izolacie (TI) hmotnost hmotnost TI
pridanej na obvodovi stenu (kg/m?)

i ETICS s EPS \,=0,038 W/(m.K), 200 mm=* 13,5 275 -
RODINNY DOM
- ETICS s EPS A ,=0,031 W/(m.K), 160 mm=** 15,0 246 -10%
1-PODLAZNY
ETICS s MW A_=0,036 W/(m.K), 190 mm 90,0 1751  +645%

*biely EPS  ** sivy EPS

Porovnanie investi¢nych nakladov zahffia kompletné prace na zateplenie obvodovych stien bez ndkladov na lesenie, klampiarske prace, pripravu

stavby. Bola zohladnend vyssia narocnost spracovania ETICS s MW a vysSia spotreba lepiacej a stierkovej vrstvy. Celkova plocha zateplenia je cca
127 m?, vratane 26 m” nenasiakavej izolacie.




Variant ETICS Naklady Rozdiel

s rovnakou izola¢nou schopnostou na zhotovenie
ETICS (€ bez DPH)

+14.600

D O [ 1T ETICS s EPS A_=0,038 W/(m.K), 200 mm~* 27 322 - -
D T ETICS s EPS }\D=0,031 W/(m.K), 160 mm** 27 550 + 228 +1
ETICS s MW A_=0,036 W/(m.K), 190 mm 36661 +9339  +34
] - °
[] v lowd Porovnanie hmotnosti Objemova Celkova
L2800 S tepelnej izolacie (TI) hmotnost hmotnost TI
GEN ol ool el 1] pridanej na obvodovi stenu (kg/m?)
SOREL Z—%?é%?lo . SOREL_ I
' BYTOVY DOM . ETICS s EPS )\D:O,038 W/(m.K), 200 mm* 13,5 2036 -
5 PODLAZNY ETICS s EPS }\D=0,031 W/(m.K), 160 mm=** 15,0 1818 -10%
ETICS s MW )\D:O,O36 W/(m.K), 190 mm 90,0 12908 | +634 %

*biely EPS  ** sivy EPS

Porovnanie investi¢nych nakladov zahffia kompletné prace na zateplenie obvodovych stien bez ndkladov na lesenie, klampiarske prace, pripravu
stavby. Bola zohladnend vyssia narocnost spracovania ETICS s MW a vysSia spotreba lepiacej a stierkovej vrstvy. Celkova plocha zateplenia je cca
864 m?, vratane 40 m? nenasiakavej izolacie.
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